
“Ўзстандарт” агентлигининг 

2020 йил “28” февралдаги 

К-1-сонли қароргига 4-илова 

 

Қишлоқ хўжалиги техникаси маҳсулотларни (манжеты резиновые армированные для валов)  

сертификатлаштириш синовларини амалга ошириш бўйича 
 

СИНОВ ДАСТУРИ 
 

№ 

т/р 

Кўрсаткич номи                 ГОСТ 8752-79  

стандартинингбандлари 

Синов усуллари бўйича  

МҲ банди 

1 Физико-механические  показатели.  

-условная прочность 

-относительное удлинение 

-твердость, международные единицы 

-изменение показателей после старения в воздухе:             

а)условной прочности; 

б)твердости; 

-изменение показателей после воздействия стандартной 

жидкости: 

а)условной прочности 

б)твердости 

в)массы 

-накопление остаточной деформации  

п.2.3 

табл.4 

табл.5 

п. 5.1 

2 Физико-механические  показатели.  

-Твёрдость по Шору 

п.2.3 табл.4 п. 5.1 

3 Изменения массы п.2.4 п. 5.2 

4 Размеры профиля п.1.3 п.5.3 

5 Внешний вид (визуально) п.2.8, 2.9, 2.10,  п. 5.4 

6 Размеры манжет п.1.4 п. 5.5 

7 Внутренний диаметр п.1.3 п.5.6 

8 Предельные отклонения по наружному диаметру п.2.13 п. 5.7 

9 Допуск круглости п.1.3 п.5.8 

10 Разностенность п.2.15 п.5.9 

11 Наработка и герметичность п.2.19 п.5.12 
 


