
01.03.2024 yil holatiga 
turlari tasdiqlangan moddalar va materiallar tarkibi hamda xossalarining standart namunalari 

Davlat reestri (03 bo’lim) 
Государственный реестр (Раздел 03),   

стандартных образцов, состава  и  свойств веществ и  материалов утвержденных типов 
 по состоянию на 01.03.2024 г. 
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Izoh 

№ 
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Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 
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вия сертифи-
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СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

1. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз (ICC 
Gm-35) 

03.010-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

март 1999 г. не ограничен не ограничен   

2. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз (HVICC 
26467 short- 

weak) 

03.011-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

март 1999 г. не ограничен не ограничен   

3. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
25.757 

long-strong 

03.012-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

март 1999 г. не ограничен не ограничен   

4. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
29449 

long-strong 

03.013-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

март 1999 г. не ограничен не ограничен   

5. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
28778 

short-weak 

03.014-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

апрель1999 г. не ограничен не ограничен   

6. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
2889 

long-strong 

03.015-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

апрель1999 г. не ограничен не ограничен   

7. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
28330 

short-weak 

03.016-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

апрель1999 г. не ограничен не ограничен   

8. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
25.634 

short-weak 

03.019-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

9. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз HVICC 
25.983 

short-weak 

03.020-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ 
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

10. Государственный стан-
дартный образец хлопко-

РСО Уз HVICC 
25.169 

03.021-99 
 

Департамент 
сельского хо-

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   
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вого волокна long-strong зяйства США 
11. Государственный стан-

дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз 
ICC G-13 

03.022-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

12. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз 
ICC A-16 

03.023-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

13. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз 
ICC B-23 

03.024-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

14. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз 
ICC C-34 

03.025-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

15. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз 
ICC E-3 

03.026-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

16. Государственный стан-
дартный образец хлопко-
вого волокна 

РСО Уз 
ICC J-25 

03.027-99 
 

Департамент 
сельского хо-
зяйства США 

НТЦ  
«Сертификат» 

июль 1999 г. не ограничен не ограничен   

17. СО состава цементной 
сырьевой смеси  

O`z DSN 03.142:2001 АО «Кувасай-
цемент» 

- 19.04.2001 г. до 13.03.2012 г. не ограничен   

18. Песок кварцевый O`z DSN 03.045:2000 АООТ «Газал-
кент ойна» 

- 11.04.2000 г. до 31.12.2004 г. не ограничен  Проверка 
метр. хар-к  
1 раз  в 10 лет 

19. СО состав глины O`z DSN 03.046:2000 АООТ «Бека-
бадцемент» 

- 10.04.2000 г. до 30.04.2005 г. не ограничен  Проверка 
метр. хар-к  
1 раз в 10 лет 

20. СО состава цементной 
сырьевой смеси (1) 

O`z DSN 03.047:2000 АООТ «Бека-
бадцемент» 

- 10.04.2000 г. до 30.04.2005 г. не ограничен  Проверка 
метр. хар-к  
1 раз в 10 лет 

21. СО состава цементной 
сырьевой смеси (2) 

O`z DSN 03.048:2000 АООТ «Бека-
бадцемент» 

- 10.04.2000 г. до 30.04.2005 г. не ограничен  Проверка 
метр. хар-к  
1 раз в 10 лет 

22. СО состава медно-молиб-
деновой руды месторож-
дения Кальмакыр (КК-1) 

O`z DSN 03.0061:2000 ЦЛ Госкомгео-
логии РУз 

- 25.02.2000 г. до 25.02.2013 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 28.02.2018 г. 
 

Продлен до: 28.02.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Сертификат 
№ 100:2008 
выдан 
НИИСМС  в 
связи с изме-
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нением ста-
туса изгото-
вителя  

23. СО состава полиметалли-
ческой руды месторожде-
ния Алтынтопкан (АT-1) 

O`z DSN 03.0062:2000 ЦЛ Госкомгео-
логии РУз 

- 25.02.2000 г. до 25.02.2013 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 28.02.2018 г. 
 

Продлен до: 28.02.2023 г. 
 

Продлен до: 28.04.2028 г. 

Сертификат 
№ 101:2008 
выдан 
НИИСМС  в 
связи с изме-
нением ста-
туса изгото-
вителя 

24. СО состава полиметалли-
ческой руды месторожде-
ния Учкулач (УК-1) 

O`z DSN 03.0063:2000 ЦЛ Госкомгео-
логии РУз 

- 25.02.2000 г. до 25.02.2013 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 28.02.2018 г. 
 

Продлен до: 28.02.2023 г. 
 

Продлен до: 28.04.2028 г. 

Сертификат  
№ 102:2008 
выдан 
НИИСМС  в 
связи с изме-
нением ста-
туса изгото-
вителя 
 

25. СО состава кварцевого 
песка  (КП-1) 
 
 
 
 
 
 

O`z DSN 03.0064:2000 ЦЛ Госкомгео-
логии РУз 

- 25.02.2000 г. до 25.02.2013 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 28.02.2018 г. 
 

Продлен до: 28.02.2023 г. 
 

Продлен до: 28.04.2028 г. 

Сертификат  
№ 103:2008 
выдан 
НИИСМС  в 
связи с изме-
нением ста-
туса изгото-
вителя  

26. СО состава глины O`z DSN 03.065:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 15.09.2000 г. до 30.09.2005 г. не ограничен   

27. СО состава карбоната 
кальция 

O`z DSN 03.066:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 15.09.2000 г. до 30.09.2005 г. не ограничен   

28. СО удельной поверхности 
порошков 

O`z DSN 03.067:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 15.09.2000 г. до 30.09.2005 г. не ограничен   

29. СО состава глины Лянгар-
ского месторождения 

O`z DSN 03.068:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 13.03.2012 г. не ограничен   

30. СО состава углеродистой 
стали (набор) 

O`z DSN 03.0114-03.0125:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   
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31. Набор СО состава алюми-
ниевых сплавов 

O`z DSN 03.0126-03.0130:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

32. СО состава стали углеро-
дистой 60 (У5а) 

O`z DSN 03.0131:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

33. СО состава чугуна  
литейного 

O`z DSN 03.0132:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

34. СО состава стали углеро-
дистой У8А (У6а) 

O`z DSN 03.0133:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

35. СО состава стали углеро-
дистой У8А (У6г) 

O`z DSN 03.0134:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

36. СО состава стали углеро-
дистой (У7а) 

O`z DSN 03.0135:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

37. СО состава чугуна (Ч5в) 
 

O`z DSN 03.0136:2000 Переаттестован 
УзИИПК 

- 20.11.2000 г. до 30.11.2005 г. не ограничен   

38. СО состава цементной 
сырьевой смеси 

O`z DSN 03.0147:2001 АООТ «Ташку-
рилиш матери-
аллари ЛИТИ» 
 

- 

20.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен 

 

 

39. СО состава огарков O`z DSN 03.0148:2001 АООТ «Ташку-
рилиш матери-
аллари ЛИТИ» 

- 
20.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен 

 
 

40. СО состава сланцев O`z DSN 03.0149:2001 АООТ «Ташку-
рилиш матери-
аллари ЛИТИ» 

- 
20.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен 

 
 

41. СО состава урановой руды 
(U-1) 

O`z DSN 03.0155:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

42. СО состава урановой руды 
(U-2) 

O`z DSN 03.0156:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

43. СО состава урановой руды 
(U-3) 

O`z DSN 03.0157:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

44. СО состава урановой руды 
(U-4) 

O`z DSN 03.0158:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

45. СО состава урановой руды 
(U-5) 

O`z DSN 03.0159:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

46. СО состава урановой руды 
(U-6) 

O`z DSN 03.0160:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

47. СО состава урановой руды O`z DSN 03.0161:2001 ГГП  «Кизилте- - 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   
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(U-7) пагеология» 
48. СО состава урановой руды 

(U-8) 
O`z DSN 03.0162:2001 ГГП  «Кизилте-

пагеология» 
- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

49. СО состава урановой руды 
(U-9) 

O`z DSN 03.0163:2001 ГГП  «Кизилте-
па-геология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

50. СО состава комплектных  
руд (K-1) 

O`z DSN 03.0164:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

51. СО состава комплектных  
руд (K-2) 

O`z DSN 03.0165:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

52. СО состава комплектных  
руд (K-3) 

O`z DSN 03.0166:2001 ГГП  «Кизилте-
пагеология» 

- 30.11.2001 г. до 30.10.2006 г. не ограничен   

53. СО состава руды скарно-
вой золото-кобальтовой 

O`z DSN 03.0169:2002 ОАО «Analit 
servis» 
Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

54. СО состава руды скарно-
вой медно – молибденовой 
(2) 

O`z DSN 03.0170:2002 ОАО «Analit 
servis» 
 Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

55. СО состава руды скарно-
вой медно – молибденовой 
(1) 

O`z DSN 03.0171:2002 ОАО «Analit 
servis»  
Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

56. СО состава руды ванадие-
вой СВ -1 

O`z DSN 03.0172:2002 ОАО «Analit 
servis»  
Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

57. СО состава руды ванадие-
вой СВ -2 
 

O`z DSN 03.0173:2002 ОАО «Analit 
servis»  
Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

58. СО состава руды железной O`z DSN 03.0174:2002 ОАО «Analit 
servis»  
Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

59. СО состава боксита O`z DSN 03.0175:2002 ОАО «Analit 
servis» 
Переаттестован 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 

  



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

УзИИПК 
60. СО состава пиритного 

концентрата 
O`z DSN 03.0176:2002 ОАО «Analit 

servis» Переат-
тестован УзИ-
ИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 

  

61. СО состава карбонатноси-
ликатных рыхлых отложе-
ний (СГХМ - 3)  

O`z DSN 03.0177:2002 ОАО «Analit 
servis» 
 Переаттестован 
УзИИПК 

- январь 
2002 г. 

до 31.01.2007 г. не ограничен, 
проверен 
в 2012 г. 

  

62. СО состава руды ЗДР  
«Каульды» (К-1) 

O`z DSN 03.0182:2002 «Узгипроцвет-
мет» 

- 25.04.2002 г. до 30.04.2007 г. не ограничен   

63. СО состава руды ЗДР 
 «Каульды» (К-2) 

O`z DSN 03.0183:2002 «Узгипроцвет-
мет» 

- 25.04.2002 г. до 30.04.2007 г. не ограничен   

64. СО состава руды ЗДР  
«Каульды» (К-3) 

O`z DSN 03.0184:2002 «Узгипроцвет-
мет» 

- 25.04.2002 г. до 30.04.2007 г. не ограничен   

65. СО состава урановой руды 
(УР 47с) 

O`z DSN 03.0189:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

66. СО состава урановой руды 
(УР 114с) 

O`z DSN 03.0190:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

67. СО состава урановой руды 
(U-10) 

O`z DSN 03.0191:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

68. СО состава урановой руды 
(U-11) 

O`z DSN 03.0192:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

69. СО состава урановой руды 
(U-12) 

O`z DSN 03.0193:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

70. СО состава урановой руды 
(U-13)  

O`z DSN 03.0194:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

71. СО состава урановой руды 
(U-14)  

O`z DSN 03.0195:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

72. СО состава урановой руды 
(U-15)  

O`z DSN 03.0196:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   
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raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 
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olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
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СО 
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экземпляра 

СО 
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аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

геология» 
73. СО состава урановой руды 

(U-16)  
O`z DSN 03.0197:2002 Переаттестован 

УзИИПК 
ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

74. СО состава урановой руды 
(U-17)  

O`z DSN 03.0198:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

75. СО состава урановой руды 
(U-18)  

O`z DSN 03.0199:2002 Переаттестован 
УзИИПК 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

76. СО состава урановой руды  O`z DSN 03.0200:2002 Переаттестован 
УзИИПК 
 

ГГП   
«Кизилтепа-
геология» 

28.06.2002 г. до 30.06.2007 г. не ограничен   

77. СО состава руды фосфо-
ритовой (ФР-1) 

O`z DSN 03.0220:2002 
(№ 86:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.2007 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 

Продлен до: 31.01.18 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.28 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2,  Na2O  
и K2O 

78. СО состава руды фосфо-
ритовой (ФР-2) 

O`z DSN 03.0221:2002 
(№ 87:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 
 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2,  Na2O и 
K2O 

79. СО состава руды фосфо-
ритовой (ФР-3) 

O`z DSN 03.0222:2002 
(№ 88:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2,  Na2O  
и K2O 

80. СО состава руды фосфо- O`z DSN 03.0223:2002 ГП ЦЛ Госком- - 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, Продлен до: 31.01.2018 г. Доаттестован 
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olib keluvchi 

tashkilot 
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(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

ритовой (ФР-4) (№ 89:2008 
НИИСМС) 

геологии РУз 
 
 
 
 
 
 

проверен в 
2012 г. 

Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2, Na2O и 
K2O 

81. СО состава руды фосфо-
ритовой (ФР-5) 

O`z DSN 03.0224:2002 
(№ 90:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2, Na2O  
и K2O 

82. СО состава руды фосфо-
ритовой (ФР-6) 

O`z DSN 03.0225:2002 
(№ 91:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 
 

Продлен до 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2,  Na2O  
и K2O 

83. СО состава концентрата 
фосфоритового (ФК-1) 

O`z DSN 03.0226:2002 
(№ 92:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 
 

Продлен до 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание 
SiO2,  Na2O  
и K2O 

84. СО состава концентрата 
фосфоритового (ФК-2) 

O`z DSN 03.0227:2002 
(№ 93:2008 
НИИСМС) 

 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2012 г. 
 

Продлен до 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содерж-е Si 
O2,  Na2O и 
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SN nusxasini 
amal qilish 
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(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 
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СО 
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экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

K2O 
85. СО состава руды барито-

вой  (ФР-6) 
O`z DSN 03.0228:2002 

(№ 94:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

Доаттестован 
28.06.04 вы-
дано допол-
нение к сер-
тификату на 
содержание  
Si O2,  Na2O  
и K2O 

86. СО состава концентрата 
баритового  (БК-1) 

O`z DSN 03.0229:2002 
(№ 95:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

87. СО состава руды железной  
(ЖР-1) 

O`z DSN 03.0230:2002 
(№ 96:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

88. СО состава руды железной  
(ЖР-2) 

O`z DSN 03.0231:2002 
(№ 97:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

89. СО состава известняка 
(КП) 

O`z DSN 03.0232:2002 
(№ 98:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

90. СО состава каолина  
(К-1) 

O`z DSN 03.0233:2002 
(№ 99:2008 
НИИСМС) 

ГП ЦЛ Госком-
геологии РУз 

- 26.12.2002 г. до 31.12.07 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

Продлен до: 31.01.2018 г. 
Продлен до: 31.01.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

91. СО состава цементной 
сырьевой смеси ОАО 
«Ахангаранцемент» (1) 

O`z DSN 03.0234:2003 ОАО «Аханга-
ран 
цемент» 

- 6.02.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен   

92. СО состава цементной 
сырьевой смеси ОАО 
«Ахангаранцемент» (2) 

O`z DSN 03.0235:2003 ОАО «Аханга-
ран 
цемент» 

- 6.02.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен   

93. СО состава портландце-
мента ОАО «Ахангаран-
цемент» (1) 

O`z DSN 03.0236:2003 ОАО «Аханга-
ран 
цемент» 

- 6.02.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен 
проверен в 

2013 г. 

  

94. СО состава портландце-
мента ОАО «Ахангаран-
цемент» (2) 

O`z DSN 03.0237:2003 ОАО «Аханга-
ран 
цемент» 

- 6.02.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен, 
проверен в 

2013 г. 

  

95. СО состава руды тантало-
ниобиевой амазонитовый 

O`z DSN 03.0246:2003 ОАО «Analit 
 servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.12.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
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namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 
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выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 
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Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
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экземпляра 

СО 

Cведения об 
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гранит (СВТ - 1)  рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

96. СО состава руды тантало-
ниобиевой, карбонатиты  
(СВТ-3) 

O`z DSN 03.0247:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

97. СО состава танталонио-
биевой пегматиты 
(СВТ - 5) 

O`z DSN 03.0248:2003 ОАО «Analit  
servis»  

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
06.11.12 г. 
 

98. СО состава танталонио-
биевого концентрата 
(СВТ - 6) 

O`z DSN 03.0249:2003 ОАО «Analit 
 servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к.  
1) 06.11.12 г. 
2) 14.03.15 г. 

99. СО состава танталонио-
биевого пегматиты (СВТ – 
7) 

O`z DSN 03.0250:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

100. СО состава концентрата 
танталониобиевого (СВТ - 
8) 

O`z DSN 03.0251:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

101. СО состава концентрата 
ниобиевого (СВТ - 8) 

O`z DSN 03.0252:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

102. СО состава руды тантало-
ниобиевого, карбонатиты  
(СВТ - 12) 

O`z DSN 03.0253:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

103. СО состава руды тантало-
ниобиевого пегматита  
(СВТ – 13) 

O`z DSN 03.0254:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

104. СО состава карбонатного 
фонового ила (СГХ - 1) 

O`z DSN 03.0255:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
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рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

105. СО состава терригенного 
фонового ила (СГХ - 3) 

O`z DSN 03.0256:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

106. СО состава аномального 
ила (СГХ - 5) 

O`z DSN 03.0257:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

107. СО состава медноколче-
дановой руды с повышен-
ным содержанием As и Sb 
РУС-2 

O`z DSN 03.0258:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

108. СО состава руды полиме-
таллической  

O`z DSN 03.0259:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

109. СО состава танталитовой 
руды (пегматит) НФС-5 

O`z DSN 03.0260:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

110. СО состава медноцинко-
вой сульфидной руды 
(РУС-1) 

O`z DSN 03.0261:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

111. СО состава медноцинко-
вой сульфидной руды 
(РУС-3) 

O`z DSN 03.0262:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

112. СО состава медноцинко-
вой сульфидной руды 
(РУС-4) 

O`z DSN 03.0263:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

113. СО состава горной породы 
«Аляскитовый гранит»  
(СГ - 2) 

O`z DSN 03.0264:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 
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114. СО состава полиметалли-
ческой руды  

O`z DSN 03.0265:2003 ОАО «Analit  
servis» 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 

115. СО состава полиметалли-
ческой золотосодержащей 
руды 

O`z DSN 03.0266:2003 ОАО «Analit  
servis» 
 

- 26.09.2003 г. до 31.03.2008 г. не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
14.03.15 г. 
 

116. СО состава свинца марок 
С3-СО (1 комплект)  

O`z DSN 03.0269:2003 (ГСО159/ -
79/1594-79) 

Восточный на-
учно-иссл. гор-
но-
металлургиче-
ский ин-т цвет-
ных металлов, 
Россия 

ОАО  «АГМК» 
 

28.10.2003 г. до 30.10.2008 г. не ограничен   

117. СО состава  кадмия  марок 
Kд OA-Kд3  

O`z DSN 03.0270:2003 (СОП18-91÷ 
СОП22-91) 

Восточный на-
учно-иссл. гор-
но-
металлургиче-
ский ин-т цвет-
ных металлов, 
Россия 

ОАО  «АГМК» 
 

28.10.2003 г. до 30.10.2008 г. не ограничен Продлен до: 31.10.2016 г.  

118. СО состава золота аффи-
нированного  
( комплект 3л 28)  

O`z DSN 03.0271:2003 (ГСО 7427-
98) 

Восточный на-
учно-иссл. гор-
но-
металлургиче-
ский ин-т цвет-
ных металлов, 
Россия 

ОАО  «АГМК» 
 

28.10.2003 г. до 30.10.2008 г. не ограничен   

119. СО состава цинка марок 
ЦВО – Ц3 ( комплект)  

O`z DSN 03.0272:2003 (ГСО 5016-
82/5023-89) 

Восточный на-
учно-иссл. гор-
но-
металлургиче-
ский ин-т цвет-
ных металлов, 
Россия 

ОАО  «АГМК» 
 

28.10.2003г. до 30.10.2008 г. не ограничен   

120. СО состава стали легиро- O`z DSN 03.0274:2004 Переаттестован ДП «Узэнерго- 14.01.2004 г до 31.01.2009 г. не ограничен   
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ванной 38х2Ю (УНМ14)  НИИСМС созлаш» 
121. СО состава стали углеро-

дистой типа 40 (У4д)  
O`z DSN 03.0275:2004 Переаттестован 

НИИСМС 
ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

122. СО состава стали легиро-
ванной 36х242 МФА 
(С206)  

O`z DSN 03.0276:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г до 31.01.2009 г. не ограничен   

123. СО состава стали легиро-
ванной 10хСМД 
(УНМ10а) 

O`z DSN 03.0277:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

124. СО состава стали легиро-
ванной 12х1МФ (УНЛ6)  

O`z DSN 03.0278:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

125. СО состава стали легиро-
ванной 31х19Н9МВБТ 
(С408)  

O`z DSN 03.0279:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

126. СО состава стали легиро-
ванной 10х11МН2013Р 
(С296)  

O`z DSN 03.0280:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

127. СО состава стали углеро-
дистой  АС14 (У26)  

O`z DSN 03.0281:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

128. СО состава чугуна 
типа Л2(42г)  

O`z DSN 03.0282:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

129. СО состава стали углеро-
дистой  БСт5сл (С7б)  

O`z DSN 03.0283:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

130. СО состава стали легиро-
ванной 10Г2Б (УНЛ5)  

O`z DSN 03.0284:2004 Переаттестован 
НИИСМС 

ДП «Узэнерго-
созлаш» 

14.01.2004 г. до 31.01.2009 г. не ограничен   

131. СО состава золотосодер-
жащей руды (СЗР-2)   

O`z DSN 03.0321:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 
(переаттестован 
НИИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

132. СО состава флота  концен-
трата золотосодержащей 
руды (СЗК-3)   

O`z DSN 03.0322:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК (переат-
тестован НИ-
ИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

133. СО состава кварцевой 
золотосодержащей  руды 
(РЗС-5)   

O`z DSN 03.0323:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК (переат-

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   
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тестован НИ-
ИСМС) 

134. СО состава золотой квар-
цевой руды (РЗК-2)   

O`z DSN 03.0324:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 

- 25.08.2004 г до 31.12.2009 г. не ограничен   

135. СО состава флота концен-
трата золотосодержащей 
руды (СЗК-1)   

O`z DSN 03.0325:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 
(переаттестован 
НИИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

136. СО состава хвостов  фло-
тации золотосодержащей 
руды (СЗХ-1)   

O`z DSN 03.0326:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК (переат-
тестован НИ-
ИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

137. СО состава хвостов  фло-
тации золотосодержащей 
руды (СЗХ-3)   

O`z DSN 03.0327:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 
(переаттестован 
НИИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

138. СО состава хвостов  гра-
витации  золотосодержа-
щей руды (СЗХ-2)   

O`z DSN 03.0328:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 
(переаттестован 
НИИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

139. СО состава хвостов  гра-
витации  золотосодержа-
щей руды (СЗХ-4)   

O`z DSN 03.0329:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 
(переаттестован 
НИИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

140. СО состава горной пароды 
«Альбитизированный 
гранит» (СГ-1А)   

O`z DSN 03.0330:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 
(переаттестован 
НИИСМС) 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   

141. СО состава урановой руды 
(4 СКХ)   

O`z DSN 03.0331:2004 
 

Северное рудо-
управление 
НГМК 

- 25.08.2004 г. до 31.12.2009 г. не ограничен   
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(переаттестован 
НИИСМС) 

142. СО состава сталей типа 
15х,20,БСт0 (комплект 
УГ10а-УГ16а)   
 

O`z DSN 0336:2004 
по 0340:2004 

 

НИИ Чермет 
им. Бардина 

 АПО «Узмет 
комбинат» 

26.10.2004 г.  не ограничен   

143. СО состава сталей углеро-
дистых и легированных 
типов 13х,60С2,05кп, 
11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 
25Х1МФ, 30ХН2МФА, 
12МХ, В2Ф (комплект 
УГ08-УГ9б) 

O`z DSN 0341:2004 
по 0350:2004 

 
 

НИИ Чермет 
им. Бардина 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.10.2004 г.  не ограничен   

144. СО состава сталей углеро-
дистых и легированных 
типов 13х, 60С2, 05кп, 
11ХФ, 60С2Г, 12Х1МФ, 
25Х1МФ, 30ХН2МФА, 
12МХ, В2Ф (комплект 
УГ06-УГ9в) 

O`z DSN 0351:2004 
по 0360:2004 

 

НИИ Чермет 
им. Бардина 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.10.2004 г.  не ограничен   

145. СО состава легированных 
типов  12Х18Н9Т, 
12Х18Н18Н10Т, 17Х18Н9, 
12Х18Н12Т (комплект 
ЛГ32б-ЛГ36б)   

O`z DSN 0361:2004 
по 0365:2004 

 

НИИ Чермет 
им. Бардина 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.10.2004 г.  не ограничен   

146. СО состава углеродистой 
стали типа М76 (УНЛ4а)   

O`z DSN 0366:2004 
 

АО «Институт 
стандартных  
образцов» 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.11.2004 г.  не ограничен   

147. СО состава углеродистой 
стали типа 60 (У5ж)   

O`z DSN 0367:2004 
 

АО «Институт 
стандартных  
образцов» 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.11.2004 г.  не ограничен   

148. СО состава углеродистой 
стали типа 18ЮА (С5в)   

O`z DSN 0368:2004 
 

АО «Институт 
стандартных  
образцов» 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.11.2004 г.  не ограничен   

149. СО состава легированной 
стали типа 16ГС (С10в)   

O`z DSN 0369:2004 
 

АО «Институт 
стандартных  
образцов» 

АПО «Узмет-
комбинат» 

26.11.2004 г.  не ограничен   

150. СО состава чугуна литей- O`z DSN 0370:2004 АО «Институт  АПО «Узмет- 26.11.2004 г.  не ограничен   
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ного типа Л6 (Ч4г)    стандартных  
образцов» 

комбинат» 

151. СО состава чугуна типа 
П2 (Ч1г)   

O`z DSN 0371:2004 
 

АО «Институт 
стандартных  
образцов» 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.11.2004 г.  не ограничен   

152. СО состава чугуна типа 
ПВК3 (Ч2а)   

O`z DSN 0372:2004 
 

АО «Институт 
стандартных  
образцов» 

 АПО «Узмет-
комбинат» 

26.11.2004 г.  не ограничен   

153. СО точки замерзания для 
криоскопического значе-
ния 422 (-0,408 ºС) 

O`z DSN 03.0388:2005 
(05.5001 Lot 4224 A1) 

«Gerber Instru-
ments»,  
Ирландия 

«Nestle Uzbeki-
stan MChJ» 

18.02.2005 г.  не ограничен   

154. СО точки замерзания для 
криоскопического значе-
ния 530 (-0,512 ºС) 

O`z DSN 03.0389:2005 
(05.5002 Lot 5304 D1) 

«Gerber Instru-
ments»,  
Ирландия 

«Nestle Uzbeki-
stan MChJ» 

18.02.2005 г.  не ограничен   

155. СО точки замерзания для 
криоскопического значе-
ния 612 (-0,600 ºС) 

O`z DSN 03.0390:2005 
(05.5003 Lot G213L1) 

«Gerber Instru-
ments»,  
Ирландия 

«Nestle Uzbeki-
stan MChJ» 

18.02.2005 г.  не ограничен   

156. СО состава медистого 
песчаника  

O`z DSN 03.0426:2005 
(сертификат 
№ 69:2005 
НИИСМС) 

Центрально-
Казахстанское 
производствен-
ное геологиче-
ское объедине-
ние «Мингео»,  
Казахстан 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

157. СО состава руды полиме-
таллической   

O`z DSN 03.0427:2005 
(сертификат 
№ 70:2005 
НИИСМС) 

Центрально-
Казахстанское 
производствен-
ное геологиче-
ское объедине-
ние «Мингео»,  
Казахстан 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

158. СО состава руды воль-
фрамовой  

O`z DSN 03.0428:2005 
(сертификат 
№ 71:2005 
НИИСМС) 

Центрально-
Казахстанское 
производствен-
ное геологиче-
ское объедине-
ние «Мингео»,  
Казахстан 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 
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159. СО состава руды воль-
фрамовой  

O`z DSN 03.0429:2005 
(сертификат 
№ 72:2005 
НИИСМС) 

Центрально-
Казахстанское 
производствен-
ное геологиче-
ское объедине-
ние «Мингео»,  
Казахстан 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

160. СО состава руды воль-
фрамовой (Х-1)  

O`z DSN 03.0430:2005 
(сертификат 
№ 73:2005 
НИИСМС) 

Киргизский 
центр стандар-
тизации и мет-
рологии,   
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

161. СО состава руды висмуто 
– полиметаллической  

O`z DSN 03.0431:2005 
(сертификат 
№ 74:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

162. СО состава руды висмуто 
– полиметаллической  

O`z DSN 03.0432:2005 
(сертификат 
№ 75:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия  

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

163. СО состава руды оловян-
но-вольфрамово-
бериллиевой  

O`z DSN 03.0433:2005 
(сертификат 
№ 76:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

164. СО состава руды  
молибденовой (П-1) 

O`z DSN 03.0434:2005 
(сертификат 

Киргизская 
республикан-

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
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№ 77:2005 
НИИСМС) 

ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

Узбекистон» рол. хар-к. 
Изв. от 
28.07.15 г. 

165. СО состава руды 
 молибденовой 

O`z DSN 03.0435:2005 
(сертификат 
№ 78:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

166. СО состава руды  
молибденовой 

O`z DSN 03.0436:2005 
(сертификат 
№ 79:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

167. СО состава руды  
молибденовой 

O`z DSN 03.0437:2005 
(сертификат 
№ 80:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

168. СО состава руды  
вольфрамовой  

O`z DSN 03.0438:2005 
(сертификат 
№ 81:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 
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169. СО состава концентрата  
молибденового КМФ-2 

O`z DSN 03.0439:2005 
(сертификат 
№ 82:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
респ.  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

170. СО состава концентрата  
молибденового типа 
КМФ-2 

O`z DSN 03.0440:2005 
(сертификат 
№ 83:2005 
НИИСМС) 

Киргизская 
республикан-
ская  лаборато-
рия Госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой,  
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

171. СО состава руды вольф-
рамового концентрата 
типа КВГ (Т) 

O`z DSN 03.0441:2005 
(сертификат 
№ 84:2005 
НИИСМС) 

Киргизский 
центр стандар-
тизации и мет-
рологии,   
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

172. СО состава свинцово – 
цинкового концентрата  

O`z DSN 03.0442:2005 
(сертификат 
№ 85:2005 
НИИСМС) 

Киргизский 
центр стандар-
тизации и мет-
рологии,   
Киргизия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

173. СО состава хвостов грави-
тации золотосодержащей 
руды (СРХ-4) 

O`z DSN 03.0443:2005 
(сертификат 
№ 86:2005 
НИИСМС) 

НИИ Приклад-
ной физики 
Иркутского 
Государствен-
ного Универси-
тета,Россия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

174. СО состава руды бора    
(СБР-1) 

O`z DSN 03.0444:2005 
(сертификат 
№ 87:2005 
НИИСМС) 

НИИ Приклад-
ной физики 
Иркутского 
Государствен-
ного Универси-
тета,  
Россия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

175. СО состава золотой квар-
цевой руды (РЗК-2) 

O`z DSN 03.0445:2005 
(сертификат 
№ 88:2005 
НИИСМС) 

ЦНИИГРИ,  
Россия 

ЦЛ ГГП «Шар-
кий  
Узбекистон» 

26.07.2005 г.  не ограничен  Проверка 
стаб-ти мет-
рол. хар-к. 
28.07.15 г. 

176. СО состава стали легиро-
ванной (129г) 

O`z DSN 03.0446:2005 
(сертификат 
№ 89:2005 
НИИСМС) 

НИИ Черной  
металлургии,  
Россия 

ОАО  
«Сувмаш» 

26.07.2005 г.  не ограничен   

177. СО состава стали легиро-
ванной 12Х1МФ (С49) 

O`z DSN 03.0447:2005 
сертификат 
(№ 90:2005 
НИИСМС) 

НИИ Черной  
металлургии,  
Россия 

ОАО  
«Сувмаш» 

26.07.2005 г.  не ограничен   

178. СО состава чугуна легиро-
ванной типа ЧХЗ (46е) 

O`z DSN 03.0448:2005 
(сертификат 
№ 91:2005 
НИИСМС) 

НИИ Черной  
металлургии,  
Россия 

ОАО  
«Сувмаш» 

26.07.2005 г.  не ограничен   

179. СО состава стали углеро-
дистой (N378) 

O`z DSN 03.0449:2005 
(сертификат 
№ 92:2005 
НИИСМС) 

НИИ Черной  
металлургии,  
Россия 

ОАО  
«Сувмаш» 

26.07.2005 г.  не ограничен   

180. СО состава 13 % марган-
цовый стали 

O`z DSN 03.0487:2005 
(SS-CRM 
№ 492/2) 

(№ 129:2005 
НИИСМС) 

ОАО «Bureau  
Analyzed Ltd», 
Англия 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 

06.12.2005 г.  не ограничен   

181. СО состава углеродистой 
стали 

O`z DSN 03.0488:2005 
(SS-CRM 
№ 451/1) 

(№ 130:2005 
НИИСМС) 

ОАО «Bureau  
Analyzed Ltd», 
Англия 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 

06.12.2005 г.  не ограничен   

182. СО состава углеродистой 
стали 

O`z DSN 03.0489:2005 
(SS-CRM 
№ 452/1) 

(№ 131:2005 
НИИСМС) 

ОАО «Bureau  
Analyzed Ltd», 
Англия 
 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 
 

06.12.2005 г.  не ограничен   

183. СО состава углеродистой 
стали 

O`z DSN 03.0490:2005 
(SS-CRM 
№ 453/1) 

ОАО «Bureau  
Analyzed Ltd», 
Англия 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 

06.12.2005 г.  не ограничен   
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(№ 132:2005 
НИИСМС) 

 завод» 

184. СО состава углеродистой 
стали 

O`z DSN 03.0491:2005 
(SS-CRM №454/1) 

(№ 133:2005 
НИИСМС) 

ОАО «Bureau  
Analyzed Ltd», 
Англия 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 

06.12.2005 г.  не ограничен   

185. СО состава высокомарган-
цевой стали 

O`z DSN 03.0492:2005 
(14х15197Q)  
(№ 134:2005 
НИИСМС) 

«MBH Analytical 
Ltd», 
Англия 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 

06.12.2005 г.  не ограничен   

186. СО состава высокомарган-
цевой стали 

O`z DSN 03.0493:2005 
(B.S.17A) 

(№ 135:2005 
НИИСМС) 

«Brammer Stan-
dart Company, 
Inc», 
США 

ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 

06.12.2005 г.  не ограничен   

187. СО состава легированных 
сталей типа 110Г 13Л 

O`z DSN 03.0494:2005 
(№ 136:2005 
НИИСМС) 

Центральный 
национальный 
институт мате-
риалов, Россия 

 ПО «Навоин-
ский машино-
строительный 
завод» 

06.12.2005 г.  не ограничен   

188. СО состава сталей легиро-
ванных типа 9Х14Н165, 
12Х18Н9Е,20Х23Н18 
(комплект 2ФМ1÷2ФМ6) 

O`z DSN 03.0533:2006 
÷03.0538:2006  
(№ 02568963. 

174:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

27.03.2006 г.  не ограничен   

189. СО состава чугуна пере-
дельного типа М1, М2, М3, 
(комплект 78е) 

O`z DSN 03.0539:2006 
÷03.0544:2006  
(№ 02568963. 

175:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

27.03.2006 г.  не ограничен   

190. СО состава сталей  
углеродистых легирован-
ных типа  (комплект 
1ФМ21, 1ФМ22, 1ФМ24) 

O`z DSN 03.0545:2006 
÷03.0547:2006  
(№ 02568963. 

176:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

27.03.2006 г.  не ограничен   

191. СО состава сталей типа 
20хцг2цсВ-15ГСТЮЦА 
(комплект УГ22÷УГ27) 

O`z DSN 03.0548:2006 
÷03.0550:2006  
(№ 02568963. 

177:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

27.03.2006 г.  не ограничен   
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192. СО состава сталей углеро-
дистых типа 15 
(комплект УГ28÷УГ32) 

O`z DSN 03.0551:2006 
÷03.0553:2006  
(№ 02568963. 

178:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

27.03.2006 г.  не ограничен   

193. СО состава сталей типа 
20ХГ2ЦСв-15ГСТЮЦА 
(комплект УГ25÷УГ27) 

O`z DSN 03.0594:2006 
÷03.0596:2006  
(№ 02568963. 

211:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

27.03.2006 г.  не ограничен   

194. СО состава сталей углеро-
дистой типа 20  (У3в) 

O`z DSN 03.0597:2006 
(№ 02568963. 

212:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

ДП «Литейно-
механический  
завод» 

17.04.2006 г.  не ограничен   

195. СО состава сталей углеро-
дистой типа У8А (У6в) 

O`z DSN 03.0598:2006 
(№ 02568963. 

213:2006 
НИИСМС) 

Центральный 
НИИ черной 
металлургии 
им. И.П. Барди-
на, Россия 

ДП «Литейно-
механический  
завод» 

17.04.2006 г.  не ограничен   

196. СО состава огнеупора маг-
незитового типа П-89 (К6б) 

O`z DSN 03.0749:2007 
(№ 02568963. 

320:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО Россия  

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

197. СО состава ферросилиция   
типа ФС75 (Ф3а) 

O`z DSN 03.0750:2007 
(№ 02568963. 

321:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

198. СО состава ферротитана 
типа Тн2  (Ф16) 

O`z DSN 03.0751:2007 
(№ 02568963. 

322:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия  

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

199. СО состава феррохрома  
типа ФХ0155 (Ф11) 

O`z DSN 03.0752:2007 
(№ 02568963. 

323:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

200. СО состава ферровольф-
рама типа В1 (Ф18) 

O`z DSN 03.0753:2007 
(№ 02568963. 

ЗАО Институт 
СО Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   
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324:2006 
НИИСМС) 

201. СО состава ферромарганца 
типа ФМн2,0 (Ф6) 

O`z DSN 03.0754:2007 
(№ 02568963. 

325:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

202. СО состава огнеупора ди-
насового (К1) 

O`z DSN 03.0755:2007 
(№ 02568963. 

326:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

203. СО состава долонита  
типа ДСМ-1(К4а) 

O`z DSN 03.0756:2007 
(№ 02568963. 

327:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

204. СО состава окатышей ме-
таллизованных (Р10) 

O`z DSN 03.0757:2007 
(№ 02568963. 

328:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

205. СО состава концентрата 
железорудного (Р4) 

O`z DSN 03.0758:2007 
(№ 02568963. 

329:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

206. СО состава руды железной 
(Р19а) 

O`z DSN 03.0759:2007 
(№ 02568963. 

330:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

207. СО состава руды железной 
(Р7а) 

O`z DSN 03.0760:2007 
(№ 02568963. 

331:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

208. СО состава окатышей же-
лезорудных (Р22) 

O`z DSN 03.0761:2007 
(№ 02568963. 

332:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

209. СО состава фмоса пла-
вильного типа  ОСЩ-45 
(Щ6) 

O`z DSN 03.0762:2007 
(№ 02568963. 

333:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   
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210. СО состава фмоса элек-
трошлакого переплава типа 
АНФ-6 (Ш8а) 

O`z DSN 03.0763:2007 
(№ 02568963. 

334:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

211. СО состава окатышей же-
лезорудных (Р3) 

O`z DSN 03.0764:2007 
(№ 02568963. 

335:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

212. СО состава шлака конвер-
терного (Ш5а) 

O`z DSN 03.0765:2007 
(№ 02568963. 

336:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

213. СО состава стали легиро-
ванной типа 8ХФ (УНЛ-12) 

O`z DSN 03.0766:2007 
(№ 02568963. 

337:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

214. СО состава стали углеро-
дистой типа АС14 (У2б) 

O`z DSN 03.0767:2007 
(№ 02568963. 

338:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

215. СО состава стали углеро-
дистой типа 03-ВД(С2б) 

O`z DSN 03.0768:2007 
(№ 02568963. 

339:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

216. СО состава стали легиро-
ванной типа АС45Г2 
 (УНЛ-8) 

O`z DSN 03.0769:2007 
(№ 02568963. 

340:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

217. СО состава шамота типа 
ШЧС-30(К2б) 

O`z DSN 03.0770:2007 
(№ 02568963. 

341:2006 
НИИСМС) 

Уральский НИИ 
метрологии, 
Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

218. СО состава шлака сталели-
тейного 

O`z DSN 03.0771:2007 
(№ 02568963. 

342:2006 
НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

20.06.2007 г.  не ограничен   

219. СО удельной поверхности 
порошков (кварцевый пе-

O`z DSN 03.0776:2007 
(№ 02568963. 

НИИЦемент,  
Россия 

АО «Кувасай-
цемент» 

23.07.2007 г.  не ограничен   
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стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

сок) 347:2006 
НИИСМС) 

220. СО состава руды железной 
ЖР-К 

O`z DSN 03.0907:2008 
(116:2008 

НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.03.2008 г. до 30.03.2013 г. не ограничен  Продлен до: 30.03.2018 г. 
Продлен до: 30.03.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

221. СО состава руды железной 
ЖР-3  

O`z DSN 03.0908:2008 
(117:2008  НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.03.2008 г. до 30.03.2013 г. не ограничен  Продлен до: 30.03.2018 г. 
Продлен до: 30.03.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

222. СО состава руды железной 
ЖР-Т  

O`z DSN 03.0909:2008 
(118:2008  НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборатор-
ная» 

- 27.03.2008 г. до 30.03.2013 г. не ограничен  Продлен до: 30.03.2018 г. 
Продлен до: 30.03.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

223. СО состава серпентинит - 
содержащей породы (сер-
пентинит) 

O`z DSN 03.0910:2008 
(119:2008  НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.03.2008 г. до 30.03.2013 г. не ограничен  Продлен до: 30.03.2018 г. 
Продлен до: 30.03.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

224. СО состава силикатной  
горной породы (СГП-1) 

O`z DSN 03.0911:2008 
(120:2008  НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.03.2008 г. до 30.03.2013 г. не ограничен  Продлен до: 30.03.2018 г. 
Продлен до: 30.03.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

225. СО состава поваренной 
соли (СП-1) 

O`z DSN 03.0912:2008 
(121:2008  НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.03.2008 г. до 30.03.2013 г. не ограничен  Продлен до: 30.03.2018 г. 
Продлен до: 30.03.2023 г. 
Продлен до: 28.04.2028 г. 

 

226. СО состава водного рас-
твора ионов хрома (VI) 

O`z DSN 03.0913:2008 
(122:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г., до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

227. СО состава водного рас-
твора азота общего  

O`z DSN 03.0914:2008 
(123:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

228. СО состава водного рас-
твора ионов алюминия  

O`z DSN 03.0915:2008 
(124:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

229. СО состава водного рас-
твора ионов бария  

O`z DSN 03.0916:2008 
(125:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

230. СО состава водного рас-
твора ионов алюминия  

O`z DSN 03.0917:2008 
(126:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

231. СО состава водного рас-
твора ионов бериллия  

O`z DSN 03.0918:2008 
(127:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

232. СО состава водного рас-
твора ионов бора 

O`z DSN 03.0919:2008 
(128:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

233. СО состава водного рас-
твора ионов ванадия  

O`z DSN 03.0920:2008 
(129:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

234. СО состава водного рас-
твора ионов железа (III) 

O`z DSN 03.0921:2008 
(130:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

235. СО состава водного рас-
твора ионов железа (III) 

O`z DSN 03.0922:2008 
(131:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

236. СО состава водного рас-
твора ионов натрия  

O`z DSN 03.0923:2008 
(132:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

237. СО состава водного рас-
твора ионов иодида  

O`z DSN 03.0924:2008 
(133:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

238. СО состава водного рас-
твора ионов меди  

O`z DSN 03.0925:2008 
(134:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

239. СО состава водного рас-
твора ионов калия 

O`z DSN 03.0926:2008 
(135:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

240. СО состава водного рас-
твора ионов кальция  

O`z DSN 03.0927:2008 
(136:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

241. СО состава водного рас-
твора ионов кремнекисло-
ты  

O`z DSN 03.0928:2008 
(137:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

242. СО состава водного рас-
твора ионов кремнекисло-
ты  

O`z DSN 03.0929:2008 
(138:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

243. СО состава водного рас-
твора ионов магния  

O`z DSN 03.0930:2008 
(139:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

244. СО состава водного рас-
твора ионов марганца  

O`z DSN 03.0931:2008 
(140:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 

 



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

25.09.24 г. 
245. СО состава водного рас-

твора ионов молибдена  
O`z DSN 03.0932:2008 

(141:2008 НИИСМС) 
ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

246. СО состава водного рас-
твора ионов мышьяка  

O`z DSN 03.0933:2008 
(142:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

247. СО состава водного рас-
твора ионов никеля  

O`z DSN 03.0934:2008 
(143:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

248. СО состава водного рас-
твора ионов нитрата  

O`z DSN 03.0935:2008 
(144:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

249. СО состава водного рас-
твора ионов олова (IV) 

O`z DSN 03.0936:2008 
(145:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

250. СО состава водного рас-
твора ионов нитрита  

O`z DSN 03.0937:2008 
(146:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

251. СО состава водного рас-
твора ионов ртути (II) 

O`z DSN 03.0938:2008 
(147:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

252. СО состава водного рас-
твора ионов свинца  

O`z DSN 03.0939:2008 
(148:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

253. СО состава водного рас-
твора ионов селена  

O`z DSN 03.0940:2008 
(149:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

254. СО состава водного рас-
твора ионов серы  

O`z DSN 03.0941:2008 
(150:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

255. СО состава водного рас-
твора ионов стронция 

O`z DSN 03.0942:2008 
(151:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

256. СО  состава водного рас-
твора ионов сульфата  

O`z DSN 03.0943:2008 
(152:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013.г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

257. СО состава водного рас- O`z DSN 03.0944:2008 ЗАО «Zolotoe - 10.06.2008 г. до 10.06.2013 г. 1 год Продлен до:   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

твора ионов фосфата (153:2008 НИИСМС Runo» 12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

258. СО состава водного рас-
твора ионов фосфата в 
пересчете  на фосфор 

O`z DSN 03.0945:2008 
(154:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013 г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

259. СО состава водного рас-
твора ионов фторида 

O`z DSN 03.0946:2008 
(155:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013 г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

260. СО состава водного рас-
твора  ионов хлорида 

O`z DSN 03.0947:2008 
(156:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013 г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

261. СО состава водного рас-
твора ионов хрома (III) 

O`z DSN 03.0948:2008 
(157:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013 г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

262. СО состава водного рас-
твора ионов цинка 

O`z DSN 03.0949:2008 
(158:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013 г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

263. СО состава водного рас-
твора ионов кадмия 

O`z DSN 03.0950:2008 
(159:2008 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 10.06.2008 г. до 10.06.2013. г. 1 год Продлен до:  
12.03.19 г.; 
25.09.24 г. 

 

264. СО состава палладия  
(комплект) 

O`z DSN 03.1003:2008 
(02568963. 

0505:2008 НИИСМС) 

Свердловский 
завод по обра-
ботке цветных 
металлов,  
Россия 

ОАО «АГМК» переаттестован  
в ноябре 2008 г. 

 не ограничен   

265. СО состава алюминия  
(комплект А314)  

O`z DSN 03.1012:2009 
(02568963. 

0514:2008 НИИСМС) 

Эксперимен-
тальный завод 
качественных 
сплавов 

ОАО «Сув-
маш» 

переаттестован  
в 2009 г. 

 не ограничен   

266. СО состава бронзы оло-
вянной типа БРО5 Ц5С5  
(комплект М119) 

O`z DSN 03.1013:2009 
(02568963. 

0515:2008 НИИСМС) 

Эксперимен-
тальный завод 
качественных 
сплавов 

ОАО «Сув-
маш» 

переаттестован  
в 2009 г. 

 не ограничен   

267. СО состава руды железной 
(Р7)  

O`z DSN 03.1032:2009 
(19660584. 
0005:2009 
ГП «ЦЛ») 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

переаттестован  
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
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Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 
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организация, 
выдавшая его) 
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СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 
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вия сертифи-

ката СО 
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экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

ной техникой 
268. СО состава руды оловян-

но-вольфрамовоберил-
лиевой  

O`z DSN 03.1033:2009 
(19660584. 
0006:2009 
ГП «ЦЛ») 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

переаттестован  
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

269. СО состава руды висмута 
полиметаллической  

O`z DSN 03.1034:2009 
(19660584. 
0007:2009 
ГП «ЦЛ») 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

переаттестован  
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

270. СО состава руды висмута 
полиметаллической 

O`z DSN 03.1035:2009 
(19660584. 
0008:2009 
ГП «ЦЛ») 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия госнадзора 
за стандартами 
и измеритель-
ной техникой 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

переаттестован  
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

271. СО состава медного кон-
центрата 

O`z DSN 03.1036:2009 
(19660584. 
0009:2009 
ГП «ЦЛ») 

ВНИИЦВЕТ-
МЕТ 

 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

272. СО состава руды  
вольфрамовой 

O`z DSN 03.1037:2009 
(19660584. 
0010:2009 
ГП «ЦЛ») 

Центрально-
Казахстанское 
территориаль-
ное геологиче-
ское управление 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия»  

Переаттестован 
в мае 2009 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

273. СО состава свинцового  
концентрата 

O`z DSN 03.1038:2009 
(19660584. 
0011:2009 
ГП «ЦЛ») 

ВНИИЦВЕТ-
МЕТ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия»  

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

274. СО состава хвостов флота-
ции 

O`z DSN 03.1039:2009 
(19660584. 
0012:2009 
ГП «ЦЛ») 

ВНИИЦВЕТ-
МЕТ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия»  

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

 не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

в мае 2018 г. 
275. СО состава руды  

вольфрамовой 
O`z DSN 03.1040:2009 

(19660584. 
0013:2009 
ГП «ЦЛ») 

Центрально-
Казахстанское 
территориаль-
ное геологиче-
ское управление 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

276. СО состава золотосодер-
жащей руды (СЗР-2) 

O`z DSN 03.1041:2009 
(19660584. 
0014:2009 
ГП «ЦЛ») 

Институт Гео-
химии им. Ви-
ноградова, Рос-
сия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

277. СО состава  флота концен-
трата  золотосодержащей 
руды (СЗР-3) 

O`z DSN 03.1042:2009 
(19660584. 
0015:2009 
ГП «ЦЛ») 

Институт Гео-
химии им. Ви-
ноградова, Рос-
сия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

278. СО состава  хвостов фло-
тации  золотосодержащей 
руды (СЗР-3) 

O`z DSN 03.1043:2009 
(19660584. 
0016:2009 
ГП «ЦЛ») 

Институт Гео-
химии им. Ви-
ноградова, Рос-
сия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

279. СО состава  кварцевой 
золото -серебряной руды 
РЗС-4   

O`z DSN 03.1044:2009 
(19660584. 
0017:2009 
ГП «ЦЛ») 

Тульское отд-е 
эксперим. ис-
следований н-и 
геологического 
института, Рос-
сия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

280. СО состава  медистого 
песчаника 

O`z DSN 03.1045:2009 
(19660584. 
0018:2009 
ГП «ЦЛ») 

Центрально-
Казах-станское 
территориаль-
ное геологиче-
ское управление 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 не ограничен   

281. СО состава  концентрата 
свинцового  

O`z DSN 03.1046:2009 
(19660584. 
0019:2009 
ГП «ЦЛ») 

Центрально- 
Казахстанское 
территориаль-
ное геологиче-
ское управление 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

282. СО состава  руды вольф- O`z DSN 03.1047:2009 Центрально- ГП «Централь- Переаттестован  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

рамовой (19660584. 
0020:2009 
ГП «ЦЛ») 

Казахстанское 
территориаль-
ное геологиче-
ское управление 

ная лаборато-
рия» 

в мае 2009 г. 
 

Переаттестован 
в мае 2018 г. 

283. СО состава кварц - суль-
фидной руды РКС-Р  

O`z DSN 03.1048:2009 
(19660584. 
0021:2009 
ГП «ЦЛ») 

Тульское отд-е 
эксперим. ис-
следований н-и 
геологич. ин-
ститута, Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

284. СО состава  медного кон-
центрата РКС-1КМ  

O`z DSN 03.1049:2009 
(19660584. 
0022:2009 
ГП «ЦЛ») 

Тульское отд-е 
эксперим. ис-
следований н-и 
геологич. ин-
ститута, Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

285. СО состава  руды боксито-
вой   

O`z DSN 03.1050:2009 
(19660584: 
0023:2009 
ГП «ЦЛ») 

Северо-
Кавказское про-
изводственное 
геологическое 
объединение 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

286. СО состава  руды колче-
данно -барит-
полиметаллической 

O`z DSN 03.1051:2009 
(19660584. 
0024:2009 
ГП «ЦЛ») 

Центрально- 
Казахстанское 
территориаль-
ное геологиче-
ское управление 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

Переаттестован 
в мае 2009 г. 

 
Переаттестован 

в мае 2018 г. 

 не ограничен   

287. СО состава стали легиро-
ванной типа с16 

O`z DSN 03.1099:2010 
(ГСО1182-77) 

(02568963. 
0581:2010 НИИСМС) 

ЦНИИ  
Чермет, РФ 

ОАО «Узбек-
химмаш» 

25.01.2010 г.  не ограничен   

288. СО стали легированной 
03х23Н6(с44) 

O`z DSN 03.1100:2010 
(ГСО 6549-93) 

(02568963. 
0582:2010 НИИСМС) 

ЦНИИ  
Чермет, РФ 

ОАО «Узбек-
химмаш» 

25.01.2010 г.  не ограничен   

289. СО состава золотых суль-
фидных руд Р3-2 

O`z DSN 03.1101:2010 
(ГСО 281-96) 

(02568963. 
0583:2010 НИИСМС) 

ОАО Тульское 
НИГП, РФ 

ЦРУ НГМК, 
 Зеравшан 

05.02.2010 г.  не ограничен   

290. СО состава золотых суль-
фидных руд Р3-4 

O`z DSN 03.1102:2010 
(ГСО 282-96) 

ОАО Тульское 
НИГП, РФ 

ЦРУ НГМК,  
Зеравшан 

05.02.2010 г.  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

(02568963. 
0584:2010 НИИСМС) 

291. СО состава хвостов обога-
щения золотосодержащих 
руд РЗК-6х2 

O`z DSN 03.1103:2010 
(ГСО 276-95) 

(02568963. 
0585:2010 НИИСМС) 

ОАО Тульское 
НИГП, РФ 

ЦРУ НГМК, 
 Зеравшан 

05.02.2010 г.  не ограничен   

292. СО состава хвостов обога-
щения золотосодержащих 
руд РКС-2хФ 

O`z DSN 03.1104:2010 
(ГСО 277-95) (02568963. 

0586:2010 НИИСМС) 

ОАО Тульское 
НИГП, РФ 

ЦРУ НГМК, 
 Зеравшан 

05.02.2010 г.  не ограничен   

293. СО состава золотых суль-
фидных руд Р3-6 

O`z DSN 03.1105:2010 
(ГСО 283-96) (02568963. 

0587:2010 НИИСМС) 

ОАО Тульское 
НИГП, РФ 

ЦРУ НГМК,  
Зеравшан 

05.02.2010 г.  не ограничен   

294. СО состава золото-кварц-
сульфидной руды 

O`z DSN 03.1106:2010 
(ГСО 193-90) 

(02568963. 
0588:2010 НИИСМС) 

ОАО Тульское 
НИГП, РФ 

ЦРУ НГМК,  
Зеравшан 

05.02.2010 г.  не ограничен   

295. СО состава раствора альд-
рина 

O`z DSN 03.1155:2010 
(02568963. 

0637:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

296. СО состава карбофоса (ма-
латиона) 

O`z DSN 03.1156:2010 
(02568963. 

0638:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

297. СО состава раствора 

 -изомер ГХЦГ 

O`z DSN 03.1157:2010 
(02568963. 

0639:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

298. СО состава раствора ДДД O`z DSN 03.1158:2010 
(02568963. 

0640:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

299. СО состава раствора деци-
са (дельтаметрина) 

O`z DSN 03.1159:2010 
(02568963. 

0641:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

300. СО состава раствора ме-
токсиэтилмеркурхлорида 

O`z DSN 03.1160:2010 
(02568963. 

0642:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

301. СО состава раствора 
  -изомера ГХЦГ 

O`z DSN 03.1161:2010 
(02568963. 

0643:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

302. СО состава раствора  O`z DSN 03.1162:2010 ЗАО «Zolotoe - 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

гексахлорбензола (02568963. 
0644:2010 НИИСМС) 

Runo» 

303. СО состава раствора  
 -изомер ГХЦГ 

O`z DSN 03.1163:2010 
(02568963. 

0645:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

304. СО состава раствора ДДЕ O`z DSN 03.1164:2010 
(02568963. 

0646:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

305. СО состава раствора кель-
тана (дикофола) 

O`z DSN 03.1165:2010 
(02568963. 

0647:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

306. СО состава раствора  
ЭММИ 

O`z DSN 03.1166:2010 
(02568963. 

0648:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

307. СО состава раствора ДДТ O`z DSN 03.1167:2010 
(02568963. 

0649:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

308. СО состава бензапирена  O`z DSN 03.1168:2010 
(02568963. 

0650:2010 НИИСМС) 

ЗАО «Zolotoe 
Runo» 

- 27.05.2010 г. до 1.06.2015 г. 1 год   

309. СО состава вольфрамовой 
руды (ВР-1) 

O`z DSN 03.1213:2010 
(02568963. 

0695:2010 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» Госком-
геологии РУз 

- 11.10.2010 г. до 11.10.2015 г. не ограничен продлен до 2021 г. 
продлен до 2026 г. 

 

310. СО состава вольфрамсо-
держащей породы (ВП-1)  

O`z DSN 03.1214:2010 
(02568963. 

0696:2010 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» Госком-
геологии РУз 

- 11.10.2010 г. до 11.10.2015 г. не ограничен продлен до 2021 г. 
продлен до 2026 г. 

 

311. СО состава вольфрамсо-
держащего промпродукта  
(ВПП-1) 

O`z DSN 03.1215:2010 
(02568963. 

0697:2010 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» Госком-
геологии РУз 

- 11.10.2010 г. до 11.10.2015 г. не ограничен продлен до 2021 г. 
продлен до 2026 г. 

 

312. СО состава вольфрамсо-
держащего промпродукта 
(ВПП-2) 

O`z DSN 03.1216:2010 
(02568963. 

0698:2010 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» Госком-
геологии РУз 

- 11.10.2010 г. до 11.10.2015 г. не ограничен продлен до 2021 г. 
продлен до 2026 г. 

 

313. СО состава вольфрамового 
концентрата (ВК-2) 

O`z DSN 03.1217:2010 
(02568963. 

ГП «Централь-
ная лаборато-

- 11.10.2010 г. до 11.10.2015 г. не ограничен продлен до 2021 г. 
продлен до 2026 г. 

 



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

0699:2010 НИИСМС) рия» Госком-
геологии РУз 

314. СО состава вольфрамового 
концентрата (ВК-12) 

O`z DSN 03.1218:2010 
(02568963. 

0700:2010 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» Госком-
геологии РУз 

- 11.10.2010 г. до 11.10.2015 г. не ограничен продлен до 2021 г. 
продлен до 2026 г. 

 

315. СО состава боксита O`z DSN 03.1219:2011 
(19660584. 0026:2011 

ГП ЦЛ) 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия Госнадзора 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

316. СО состава боксита  O`z DSN 03.1220:2011 
(19660584. 
0027:2011 
ГП ЦЛ) 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия Госнадзора 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

317. СО состава боксита  O`z DSN 03.1221:2011 
(19660584. 
0028:2011 
ГП ЦЛ) 

Киргизская 
респ. лаборато-
рия Госнадзора 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

318. СО состава траппа (СТ-2) O`z DSN 03.1222:2011 
(19660584. 
0029:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт гео-
химии СОАН, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

319. СО состава габбро-
эссекситового (СГД-2) 

O`z DSN 03.1223:2011 
(19660584. 
0030:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт гео-
химии СОАН, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

320. СО состава боксита O`z DSN 03.1224:2011 
(19660584. 
0031:2011 
ГП ЦЛ) 

Киргизская 
респ. Лаборато-
рия Госнадзора 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

321. СО состава боксита O`z DSN 03.1225:2011 
(19660584. 
0032:2011 
ГП ЦЛ) 

Киргизская 
респ. Лаборато-
рия Госнадзора 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

322. СО состава горной породы 
«Алевролит» (СА-1) 

O`z DSN 03.1226:2011 
(19660584. 
0033:2011 
ГП ЦЛ) 

НИИ приклад-
ной физики 
Иркутской ГУ, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

323. СО состава кобальто- O`z DSN 03.1227:2011 НИИ приклад- ГП «Централь- 23.02.2011 г.  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

никелевой руды (СНК-2) (19660584. 
0034:2011 
ГП ЦЛ) 

ной физики 
Иркутской ГУ, 
Россия 

ная лаборато-
рия» 

324. СО состава гранита GM O`z DSN 03.1228:2011 
(19660584. 
0035:2011 
ГП ЦЛ) 

Главный геоло-
гический инсти-
тут,  
Германия 
 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

325. СО состава глинистого  
сланца ТВ 

O`z DSN 03.1229:2011 
(19660584. 
0036:2011 
ГП ЦЛ) 

Главный геоло-
гический и-т,  
Германия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

326. СО состава фосфорита O`z DSN 03.1230.1:2011 
(19660584. 
0037:2011 
ГП ЦЛ) 

Бронницкая 
геолого-
геохимическая 
экспедиция, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен продлен  
до 23 марта 2026 г. 

 

327. СО состава руды барит-
полуметаллической  

O`z DSN 03.1231.1:2011 
(19660584. 
0038:2011 
ГП ЦЛ) 

ЦЛ Центрально-
Казахстанская 
ТГУ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен продлен  
до 23 марта 2026 г. 

 

328. Со состава руды  
вольфрамовой 

O`z DSN 03.1232.1:2011 
(19660584. 
0039:2011 
ГП ЦЛ) 

ЦЛ Центрально-
Казахстанская 
ТГУ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

329. СО состава вольфрамовой  
(х-2) 

O`z DSN 03.1233.1:2011 
(19660584. 
0040:2011 
ГП ЦЛ) 

Киргизской 
ЦСМ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен продлен  
до 23 марта 2026 г. 

 

330. СО состава концентрата  
медного 

O`z DSN 03.1234.1:2011 
(19660584. 
0041:2011 
ГП ЦЛ) 

ЦЛ Центрально-
Казахстанская 
ТГУ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

331. СО состава горной породы 
«Альбитизированный  
гранит» (СГ-1А) 

O`z DSN 03.1235.1:2011 
(19660584. 
0042:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт гео-
химии СО АН, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

332. СО состава пегматита СО 1 O`z DSN 03.1236.1:2011 Бронницкая ГП «Централь- 23.02.2011 г.  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

Б/74 (19660584. 
0043:2011 
ГП ЦЛ) 

геолого-
геохимическая 
экспедиция, 
Россия 

ная лаборато-
рия» 

333. СО состава руды вольфра-
мовой (И-1) 

O`z DSN 03.1237.1:2011 
(0044:2011 

ГП ЦЛ) 

Киргизский 
ЦСМ 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен продлен  
до 23 марта 2026 г. 

 

334. СО состава железо-
марганцевой конкреции 
(СДО-4) 

O`z DSN 03.1238.1:2011 
(19660584. 
0045:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт Океа-
нологии Иркут-
ского  ГУ, Рос-
сия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

335. СО состава карбонатита  O`z DSN 03.1239.1:2011 
(19660584. 
0046:2011 
ГП ЦЛ) 

Бронницкая 
геолого-
геохимическая 
экспедиция, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

336. СО состава кобальтонике-
левой руды СНК-1 

O`z DSN 03.1240.1:2011 
(19660584. 
0047:2011 
ГП ЦЛ) 

НИИ приклад-
ной физики при 
Иркутском ГУ, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

337. СО состава известняка КН O`z DSN 03.1241.1:2011 
(19660584. 
0048:2011 
ГП ЦЛ) 

Главный геоло-
гический инсти-
тут, Германия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен продлен  
до 23 марта 2026 г. 

 

338. СО состава горной породы 
«Доломитизированный 
известняк» (СИ-1) 

O`z DSN 03.1242.1:2011 
(19660584: 
0049:2011 
ГП ЦЛ) 

НИИ приклад-
ной физики при 
Иркутском ГУ, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

339. СО состава железомарган-
цевой конкреции (СДО-6) 

O`z DSN 03.1243.1:2011 
(19660584. 
0050:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт Океа-
нологии и Ир-
кутский  ГУ, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

340. СО состава гранитоида 2Б O`z DSN 03.1244.1:2011 
(19660584. 
0051:2011 
ГП ЦЛ) 

ВИМС, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

341. СО состава базальта ВМ O`z DSN 03.1245.1:2011 
(19660584. 

Главный геоло-
гический инсти-

ГП «Централь-
ная лаборато-

23.02.2011 г.  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 
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olib keluvchi 
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To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 
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стандартного образца 
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Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

0052:2011 
ГП ЦЛ) 

тут, Германия рия» 

342. Со состава боксита (Б-6)  O`z DSN 03.1246.1:2011 
(19660584. 
0053:2011 
ГП ЦЛ) 

Киргизская 
Респ. лаборато-
рия   
госнадзора 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

343. СО состава гранита СТ-3 O`z DSN 03.1247.1:2011 
(19660584. 
0054:2011 
ГП ЦЛ) 

ВИМС,  
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

344. СО состава траппа (СТ-1А) O`z DSN 03.1248.1:2011 
(19660584. 
0055:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт гео-
химии СО АН, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

345. СО состава песка полево- 
шпатного FK 

O`z DSN 03.1249.1:2011 
(19660584. 
0056:2011 
ГП ЦЛ) 

Главный геоло-
гический инсти-
тут, Германия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

346. СО состава магнезита МК O`z DSN 03.1250.1:2011 
(19660584. 
0057:2011 
ГП ЦЛ) 

Институт 
 геологии,           
Чехословакия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

347. СО состава песка серпен-
тинита SW 

O`z DSN 03.1251.1:2011 
(19660584. 
0058:2011 
ГП ЦЛ) 

Главный геоло-
гический инсти-
тут, Германия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.02.2011 г.  не ограничен   

348. СО состава руды слюди-
сто-полевошпат-
гентгельвиновой  

O`z DSN 03.1252.1:2011 
(19660584. 
0059:2011 
ГП ЦЛ) 

Бронницкая 
геолого-
геохимическая 
экспедиция, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.03.2011 г.  не ограничен   

349. СО состава контактно-
метасоматической породы 

O`z DSN 03.1253.1:2011 
(19660584. 
0060:2011 
ГП ЦЛ) 

Бронницкая 
геолого-
геохимическая 
экспедиция, 
Россия 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

23.03.2011 г.  не ограничен   

350. СО состава апатитового  
концентрата  

O`z DSN 03.1254.1:2011 
(19660584. 

Бронницкая 
геолого-

ГП «Централь-
ная лаборато-

23.03.2011 г.  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

0061:2011 
ГП ЦЛ) 

геохимическая 
экспедиция, 
Россия 

рия» 

351. СО состава стали легиро-
ванной типа 4Х3ВМФ  
(с-22) 

O`z DSN 03.1261:2011 
(02568963. 

0743:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

352. СО состава стали легиро-
ванной типа 6Х6ВМФС  
(с-28) 

O`z DSN 03.1262:2011 
(02568963. 

0744:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

353. СО состава стали легиро-
ванной типа  
10ХСНД (УНЛ10) 

O`z DSN 03.1263:2011 
(02568963. 

0745:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

354. СО состава стали легиро-
ванной типа 20ХГНТР 
(УНЛ7) 

O`z DSN 03.1264:2011 
(02568963. 

0746:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

355. СО состава стали легиро-
ванной типа АС45Г2 (с 13 а) 

O`z DSN 03.1265:2011 
(02568963. 

0747:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

356. СО состава известняка  
флюсового типа Ф-1 
(Ш10) 

O`z DSN 03.1266:2011 
(02568963. 

0748:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

357. СО состава кокса каменно-
угольного (Р-18) 

O`z DSN 03.1267:2011 
(02568963. 

0749:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

358. СО состава ферросилиция 
типа ФС-45 (Ф-2) 

O`z DSN 03.1268:2011 
(02568963. 

0750:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

359. СО состава стали углеро-
дистой типа 18 ЮА (С5) 

O`z DSN 03.1269:2011 
(02568963. 

0751:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

360. СО состава руды карбо-
натно-плавикошпатовой  
(ЯР-1) 

O`z DSN 03.1270:2011 
(02568963. 

0752:2011 НИИСМС) 

Сибирский гос. 
проектный и 
научно-
исследователь-
ский институт 
цвет-ной метал-
лургии, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

361. СО руды плавикошпатовой O`z DSN 03.1271:2011 Сибирский гос. АПО «Узмет- 10.01.2011 г.  не ограничен   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

карбонатной (ПШР-К-34) (02568963. 
0753:2011 НИИСМС) 

проектный и 
научно-
исследователь-
ский институт 
цвет-ной метал-
лургии, Россия 

комбинат» 

362. СО состава руды плавико-
шпатовой (Кр-1) 

O`z DSN 03.1272:2011 
(02568963. 

0754:2011 НИИСМС) 

Сибирский гос. 
проектный и 
научно-
исследователь-
ский институт 
цвет-ной метал-
лургии, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

363. СО состава стали легиро-
ванной типа 12Х18Н9Т 
(с 38) 

O`z DSN 03.1273:2011 
(02568963. 

0755:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

364. СО состава концентрата 
марганцеворудного (Р 12)  

O`z DSN 03.1274:2011 
(02568963. 

0756:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

365. СО состава огнеупора нул-
литового типа МЛЛД (К 3) 

O`z DSN 03.1275:2011 
(02568963. 

0757:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

366. СО состава шлака домен-
ного (Ш 1а) 

O`z DSN 03.1276:2011 
(02568963. 

0758:2011 НИИСМС) 

Институт стан-
дартных образ-
цов ЦНИИ чер-
мета, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

367. СО растекаемости ЭГР-1 
(грунтовая силикатная 
эмаль ЭСП-26) 

O`z DSN 03.1277:2011 
(02568963. 

0759:2011 НИИСМС) 

Уральский НИИ 
черных метал-
лов, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

368. СО растекаемости ЭПР-1 
(покровная силикатная 
эмаль ЭСП-117) 

O`z DSN 03.1278:2011 
(02568963. 

0760:2011 НИИСМС) 

Уральский НИИ 
черных метал-
лов, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

369. СО состава стали углеро-
дистой типа У10 А (У7) 

O`z DSN 03.1279:2011 
(02568963. 

0761:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

370. СО состава огнеупора 
хромитопериклазового 
типа ХПЗ (К-Б) 

O`z DSN 03.1280:2011 
(02568963. 

0762:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   
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SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
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olib keluvchi 
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(sertifikatning amal qilish 
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СО 
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ния СО (выдачи 
сертификата) 
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ката СО 
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экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

371. СО состава стали углеро-
дистой типа (УНЛ-1) 

O`z DSN 03.1281:2011 
(02568963. 

0763:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

372. СО состава силикомарган-
ца типа МНС17Б (Ф23б)  

O`z DSN 03.1381:2011 
(02568963. 

0863:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

26.09.2011 г.  не ограничен   

373. СО состава ферромарганца 
типа ФМн78Б (Ф7в) 

O`z DSN 03.1382:2011 
(02568963. 

0864:2011 НИИСМС) 

ЗАО Институт 
СО, Россия 

АПО «Узмет-
комбинат» 

10.01.2011 г.  не ограничен   

374. СО состава закиси-окиси 
урана 

O`z DSN 03.1427:2012 
(02568963. 

0909:2012 НИИСМС) 

ЦНИЛ НГМК - 20.01.2012 г.  не ограничен   

375. СО состава железо-марган-
цевой конкреции  (CДO-5)  

O`z DSN 03.1472:2012 
(02568963. 

0954:2012 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.04.2012 г.  не ограничен   

376. СО марганцевого  
концентрата (Р-12) 

O`z DSN 03.1473:2012 
(02568963. 

0955:2012 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.04.2012 г.  не ограничен   

377. СО марганцевой руды  
(44-Д) 

O`z DSN 03.1474:2012 
(02568963. 

0956:2012 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.04.2012 г.  не ограничен   

378. СО марганцевой руды  
(44-В) 

O`z DSN 03.1475:2012 
(02568963. 

0957:2012 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 27.04.2012 г.  не ограничен   

379. СО физико-механических 
свойств хлопкового волок-
на (типа I) 

O`z DSN 03.1478:2012 
(02568963. 

0960:2012 НИИСМС) 

OAJ «PAXTA-
SANOAT»  IL-
MIY MARKAZI 

- 14.05.2012 г. до июня 2017 г. до мая 2017 г.   

380. СО физико-механических 
свойств хлопкового волок-
на (типа II) 

O`z DSN 03.1479:2012 
(02568963. 

0961:2012 НИИСМС) 

OAJ «PAXTA-
SANOAT»  IL-
MIY MARKAZI 

- 14.05.2012 г. до июня 2017 г. до мая 2017 г.   

381. СО физико-механических 
свойств хлопкового волок-
на (типа III) 

O`z DSN 03.1480:2012 
(02568963. 

0962:2012 НИИСМС) 

OAJ «PAXTA-
SANOAT»  IL-
MIY MARKAZI 

- 14.05.2012 г. до июня 2017 г. до мая 2017 г.   

382. СО состава руды цирко-
ниевой (СЦ-1) 

O`z DSN 03.1511:2012 
(02568963. 

0993:2012 НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 04.07.2012 г.  не ограничен   

383. СО состава руды марган-
цевой (44-Г) 

O`z DSN 03.1512:2012 
(02568963. 

ГП «Централь-
ная лаборато-

- 04.07.2012 г.  не ограничен   
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0993:2012 НИИСМС) рия» 
384. СО физико-механических 

свойств хлопкового волок-
на (тип II) 

O`z DSN 03.1528:2012 
(02568963. 

1010:2012 НИИСМС) 

ОАO «PAXTA-
SANOAT IL-
MIY 
MARKAZI» 

- 14.09.2012 г. до сентября 
2017 г. 

до 10 августа 
2017 г. 

  

385. CО массовой доли  
пороков и сорных  приме-
сей (тип-I) 

O`z DSN 03.1548:2012 
(02568963. 

1030:2012 НИИСМС) 

ОАO «PAXTA-
SANOAT IL-
MIY 
MARKAZI» 

- 06.12.2012 г. 
 

до сентября 
2017 г. 

 

до 20 августа 
2017 г. 

Срок действия партии №2 
до марта 2037 г. 

 

386. CО массовой доли  
пороков и сорных  приме-
сей (тип-II) 

O`z DSN 03.1549:2012 
(02568963. 

1030:2012 НИИСМС) 

ОАO «PAXTA-
SANOAT IL-
MIY 
MARKAZI» 

- 06.12.2012 г. до сентября 
2017 г. 

до 20 августа 
2017 г. 

Срок действия партии №2 
до марта 2037 г. 

 

387. СО физико-механических 
свойств хлопкового 
волокна (тип I) 

O`z DSN 03.1550:2012 
(02568963. 

1030:2012 НИИСМС) 

ОАO «PAXTA-
SANOAT IL-
MIY 
MARKAZI» 

- 06.12.2012 г. до сентября 
2017 г. 

до 10 августа 
2017 г. 

  

388. СО  ионно-солевого сухого 
остатка гидрокарбонатно-
натриевого типа природной 
воды (СОВПр-1) 

O`z DSN 03.1578:2013 
(02568963. 
1060:2012 

НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 20.06.2013 г. до 20.06.2016 г. до 20.06.2016 г.   

389. СО ионно-солевого сухого 
остатка сульфатно-хлорид-
но-натриевого типа при-
родной воды (СОВПр-2) 

O`z DSN 03.1579:2013 
(02568963. 
1061:2012 

НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 20.06.2013 г. до 20.06.2016 г. до 20.06.2016 г.   

390. СО  ионно-солевого сухого 
остатка сульфатно-
натриевого типа природной 
воды (СОВПр-3) 

O`z DSN 03.1580:2013 
(02568963. 
1062:2012 

НИИСМС) 
 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 20.06.2013 г. до 20.06.2016 г. до 20.06.2016 г.   

391. СО ионно-натриевого су-
хого остатка хлоридно-
натриевого типа природной 
воды, питьевая вода 
(СОВП-1)   

O`z DSN 03.1581:2013 
(02568963. 
1063:2012 

НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 20.06.2013 г. до 20.06.2016 г. до 20.06.2016 г.   

392. СО ионно-солевого сухого 
остатка сульфатно-
кальциевого натриевого 

O`z DSN 03.1582:2013 
(02568963. 
1064:2012 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 20.06.2013 г. до 20.06.2016 г. до 20.06.2016 г.   
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namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 
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(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

типа воды, минеральной 
воды  (СОВПМ-1) 

НИИСМС) 

393. CО состава эмали силикат-
ной грунтовой типа ЭСГ-
21, ЭСГ-26, ЭСГ-31 (Э-2) 

O`z DSN 03.1704:2013 
(02568963. 
1187:2013 

НИИСМС) 

ОАО «Ураль-
ский институт 
метал-лов», 
Россия 

ОАО 
«Узмет-

комбинат» 

22.10.2013 г.  не ограничен   

394. СО свойств линейного 
полиэтилена F-0220S 

O`z DSN 03.1932:2014 
(02568963. 

1416:2014, НИИСМС) 

ГП «Шуртан-
ский газохими-
ческий ком-
плекс» 

- 01.12.2014 г. до 30.12.2019 г. 2 года 
до января 

2016 г. 

Срок действия партии №2 
до января 2019 г. 

 

395. СО свойств линейного 
полиэтилена 1-0760 

O`z DSN 03.1933:2014 
(02568963. 

1417:2014, НИИСМС) 

ГП «Шуртан-
ский газохими-
ческий ком-
плекс» 

- 01.12.2014 г. до 30.12.2019 г. 2 года 
до января 

2016 г. 

Срок действия партии 
№2 до января 2019 г. 

 

396. СО свойств линейного  
полиэтилена  F-Y346 

O`z DSN 03.1934:2014 
(02568963. 

1418:2014, НИИСМС) 

ГП «Шуртан-
ский газохими-
ческий ком-
плекс» 

- 01.12.2014 г. до 30.12.2019 г. 2 года 
до января 

2016 г. 

Срок действия партии 
№2 до января 2019 г. 

 

397. СО свойств линейного  
полиэтилена 1-1561 

O`z DSN 03.1935:2014 
(02568963. 

1419:2014, НИИСМС) 

ГП «Шуртан-
ский газохими-
ческий ком-
плекс» 

- 01.12.2014 г. до 30.12.2019 г. 2 года 
до января 

2016 г. 

Срок действия партии 
№2 до января 2019 г. 

 

398. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина 
В1 

O`z DSN 03.2078:2015 
(02568963. 

1562:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   

399. СО состава раствора  
микотоксина патулина 

O`z DSN 03.2079:2015 
(02568963. 

1563:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 
 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.  

 

400. СО состава раствора  
микотоксина охратоксина 
А 

O`z DSN 03.2080:2015 
(02568963. 

1564:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   

401. СО состава раствора  
микотоксина зеараленона 

O`z DSN 03.2081:2015 
(02568963. 

1565:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   

402. СО состава раствора  
микотоксина дезоксинива-
ленола (Д-20) 

O`z DSN 03.2082:2015 (02568963. 
1566:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

403. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина 
М1 

O`z DSN 03.2083:2015 
(02568963. 

1567:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   

404. СО состава раствора  
микотоксина Т-2 токсина 

O`z DSN 03.2084:2015 
(02568963. 

1568:2015, НИИСМС) 

ЧФ «Констан-
та», Сырдарь-
инский ЦИС 

- 26.06.2015 г. до 26.06.2016 г. до 26.06.2016 г.   

405. СО состава раствора  
альдрина  

O`z DSN 03.2176:2016 
(02568963. 

1660:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 25.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 25.01.2017 г.   

406. СО состава раствора  
карбофоса (малатиона) 

O`z DSN 03.2177:2016 
(02568963. 

1661:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

407. СО состава α-изомера 
ГХЦГ 

O`z DSN 03.2178:2016 
(02568963. 

1662:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 25.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 25.01.2017 г.   

408. СО состава β-изомера 
ГХЦГ 

O`z DSN 03.2179:2016 
(02568963. 

1663:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

409. СО состава γ-изомера 
ГХЦГ 

O`z DSN 03.2180:2016 (02568963. 
1664:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

410. СО состава раствора деци-
са (дельтаметрина) 

O`z DSN 03.2181:2016 
(02568963. 

1665:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

411. СО состава раствора ДДТ O`z DSN 03.2182:2016 (02568963, 
1666:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 25.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 25.01.2017 г.   

412. СО состава раствора ДДД O`z DSN 03.2183:2016 
(02568963. 

1667:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

413. СО состава раствора ДДЕ O`z DSN 03.2184:2016 
(02568963. 

1668:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

414. СО состава раствора кель-
тана (дикофола) 

O`z DSN 03.2185:2016 
(02568963. 

1669:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

415. СО состава раствора 
бенз(а)пирена 

O`z DSN 03.2186:2016 
(02568963, 

1670:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

416. СО состава раствора O`z DSN 03.2187:2016 ООО «ZOLO- - 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

ЭММИ (02568963. 
1671:2016, НИИСМС) 

TOE RUNO» 

417. СО состава раствора  
метоксиэтилмеркурхлори-
да 

O`z DSN 03.2188:2016 
(02568963. 

1672:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 25.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 25.01.2017 г.   

418. СО состава раствора  
гексахлорбензола  

O`z DSN 03.2189:2016 
(02568963. 

1673:2016, НИИСМС) 

ООО «ZOLO-
TOE RUNO» 

- 22.01.2016 г. до 31.01.2021 г. до 22.01.2017 г.   

419. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина  
В1- 20 

O`z DSN 03.2235:2016 
(02568963. 

1719:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

420. СО состава раствора 
микотоксина афлатоксина  
В1- 100 

O`z DSN 03.2236:2016 
(02568963. 

1720:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

421. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина  
В2- 10 

O`z DSN 03.2237:2016 
(02568963. 

1721:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

422. СО состава раствора 
микотоксина афлатоксина  
В2- 100 

O`z DSN 03.2238:2016 
(02568963. 

1722:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

423. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина  
G2- 100 

O`z DSN 03.2239:2016 
(02568963. 

1723:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

424. СО состава раствора 
микотоксина афлатоксина  
G2- 10 

O`z DSN 03.2240:2016 
(02568963. 

1724:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

425. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина 
M1- 1 

O`z DSN 03.2241:2016 
(02568963. 

1725:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

426. СО состава раствора  
микотоксина афлатоксина 
M1- 10 

O`z DSN 03.2242:2016 
(02568963. 

1726:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

427. СО состава раствора  
микотоксина дезоксинива-
ленол Д- 40 

O`z DSN 03.2243:2016 
(02568963. 

1727:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии:  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 

 



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

№ 4 до июня 2020 г. 
428. СО состава раствора  

микотоксина дезоксинива-
ленол Д-100 

O`z DSN 03.2244:2016 
(02568963. 

1728:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

429. СО состава раствора  
микотоксина зеараленона  
З-60 

O`z DSN 03.2245:2016 
(02568963. 

1729:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

430. СО состава раствора 
микотоксина зеараленона  
З-100 

O`z DSN 03.2246:2016 
(02568963. 

1730:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

431. СО состава раствора 
микотоксина охратоксина 
А-25 

O`z DSN 03.2247:2016 
(02568963. 

1731:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

432. СО состава раствора 
микотоксина охратоксина  
А-100 

O`z DSN 03.2248:2016 
(02568963. 

1732:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

433. СО состава раствора 
микотоксина патулина  
П-20 

O`z DSN 03.2249:2016 
(02568963. 

1733:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ 
 «Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

434. СО состава раствора 
микотоксина патулина  
П-100 

O`z DSN 03.2250:2016 
(02568963. 

1734:2016, НИИСМС) 
 

ЧПКФ 
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

435. СО состава раствора 
микотоксина Т-2  
токсина-200 
 

O`z DSN 03.2251:2016 
(02568963. 

1735:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г. Срок действия партии  
№ 2 до 23.06.2018 г. 
№ 3 до июня 2019 г. 
№ 4 до июня 2020 г. 

 

436. СО состава раствора 
микотоксина афлатоксина  
G1- 10  

O`z DSN 03.2252:2016 
(02568963. 

1736:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

437. СО состава раствора 
микотоксина афлатоксина  
G1- 100 

O`z DSN 03.2253:2016 
(02568963. 

1737:2016, НИИСМС) 

ЧПКФ  
«Константа» 

- 11.07.2016 г. до 11.07.2017 г. до 11.07.2017 г.   

438. СО состава титаномагне-
титовой руды (ТМР-1) 

O`z DSN 03.2262:2016 
(02568963. 

ГП «Централь-
ная лаборато-

- 5.09.2016 г. до 5.09.2021 г. не ограничен 
периодичность 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 

 



T/r 
Standart 

namunasining (SN) nomi 
SN tipi 

SNning davlat reestridagi 
raqami (sertifikat raqami 
va uni bergan tashkilot) 

SN ishlab 
chiqaruvchi 

korxona 

SN chetdan 
olib keluvchi 

tashkilot 

SN tasdiqlan-gan 
sanasi (sertifikati- 

ning berilgan 
sanasi) 

SN sertifi-
katining amal 
qilish muddati 

SN nusxasini 
amal qilish 
muddati 

Bekor qilish  
To’g’risida ma’lumot 

(sertifikatning amal qilish 
muddati uzaytirish) 

Izoh 

№ 
п/п 

Наименование  
стандартного образца 

(СО) 
Тип СО 

№ СО в Госреестре 
(№ сертификата и  

организация, 
выдавшая его) 

Изготовитель 
СО 

Импортёр СО 
Дата утвержде-

ния СО (выдачи 
сертификата) 

Срок дейст-
вия сертифи-

ката СО 

Срок годности 
экземпляра 

СО 

Cведения об 
аннулировании, 

(продлении) срока дей-
ствия сертификата 

Примечание 

1746:2016, НИИСМС) рия» проверки МХ 
5 лет 

30 января 2026 г. 

439. СО состава титаномагне-
титовой руды (ТМР-2) 

O`z DSN 03.2263:2016 
(02568963. 

1747:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 5.09.2016 г. до 5.09.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
30 января 2026 г. 

 

440. СО состава титаномагне-
титовой руды (ТМР-3) 

O`z DSN 03.2264:2016 
(02568963. 

1748:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 5.09.2016 г. до 5.09.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
30 января 2026 г. 

 

441. СО состава титаномагне-
титовой руды (ТМР-4) 

O`z DSN 03.2265:2016 
(02568963. 

1749:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 5.09.2016 г. до 5.09.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
30 января 2026 г. 

 

442. СО состава золотосереб-
ряной полевошпат-
кварцевой руды РЗСК-1 

O`z DSN 03.2382:2016 
(02568963 

1866:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 4.11.2016 г. до 4.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
4 ноября 2026 г. 

 

443. СО состава золотосереб-
ряной карбонат-кварцевой 
руды РЗСК-2 

O`z DSN 03.2383:2016 
(02568963. 

1867:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 4.11.2016 г. до 4.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
4 ноября 2026 г. 

 

444. СО состава золотосереб-
ряной арсенит-кварцевой 
руды РЗС З-1 

O`z DSN 03.2384:2016 
(02568963. 

1868:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 4.11.2016 г. до 4.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
4 ноября 2026 г. 

 

445. СО состава золотосереб-
ряной полевошпат-
кварцевой руды РЗС З-2 

O`z DSN 03.2385:2016 
(02568963. 

1869:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 4.11.2016 г. до 4.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
4 ноября 2026 г. 

 

446. СО состава золотосереб-
ряной полисульфидно-
кварцевой руды РЗС В-1 

O`z DSN 03.2386:2016 
(02568963. 

1870:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 4.11.2016 г. до 4.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
4 ноября 2026 г. 

 

447. СО состава золотосереб-
ряной пирит-полевошпат-
кварцевой руды РЗС А-1 

O`z DSN 03.2387:2016 
(02568963. 

1871:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 4.11.2016 г. до 4.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 
4 ноября 2026 г. 
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ствия сертификата 
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448. СО состава марганцевых 
руд MnРТ-1 

O`z DSN 03.2391:2016 
(02568963. 

1875:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 18.11.2016 г. до 18.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 

18 ноября 2026 г. 

 

449. СО состава марганцевых 
руд MnРТ-2 

O`z DSN 03.2392:2016 
(02568963. 

1876:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 18.11.2016 г. до 18.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 

18 ноября 2026 г. 

 

450. СО состава марганцевых 
руд MnРТ-3 

O`z DSN 03.2393:2016 
(02568963. 

1877:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 18.11.2016 г. до 18.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 

18 ноября 2026 г. 

 

451. СО состава марганцевых 
руд MnРТ-4 

O`z DSN 03.2394:2016 
(02568963. 

1878:2016, НИИСМС) 

ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 18.11.2016 г. до 18.11.2021 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии  
№ 1 продлен до 

18 ноября 2026 г. 

 

452. СО состава физико-
механических свойств 
хлопкового волокна (тип I) 

O`z DSN 03.2677:2018 
 

АО «Paxtasanoa-
ti Ilmiy Markazi» 

- 15.02.2018 г. до 14.02.2023 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партий  
№ 1 и № 2 продлен до 

31 марта 2028 г. 

 

453. СО состава физико-
механических свойств 
хлопкового волокна (тип II) 

O`z DSN 03.2678:2018 
 

АО «Paxtasanoa-
ti Ilmiy Markazi» 

- 15.02.2018 г. до 15.02.2023 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партий  
№ 1 и № 2 продлен до 

31 марта 2028 г. 

 

454. СО состава физико-
механических свойств 
хлопкового волокна (тип 
III) 

O`z DSN 03.2679:2018 
 

АО «Paxtasanoa-
ti Ilmiy Markazi» 

- 15.02.2018 г. до 15.02.2023 г. не ограничен 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

Срок действия партии 
№ 1 продлен до 
31 марта 2028 г. 

 

455. СО массовой доли опу-
шенности семян хлопчат-
ника тип I 

O`z DSN 03.3004:2019 АО «Paxtasanoa-
ti Ilmiy Markazi» 

- 18.03.2019 г. до 18.03.2024 г. 15 лет 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

  

456. СО массовой доли опу-
шенности семян хлопчат-
ника тип II 

O`z DSN 03.3005:2019 АО «Paxtasanoa-
ti Ilmiy Markazi» 

- 18.03.2019 г. до 18.03.2024 г. 15 лет 
периодичность 
проверки МХ 

5 лет 

  

457. СО массовой доли опу-
шенности семян хлопчат-

O`z DSN 03.3006:2019 АО «Paxtasanoa-
ti Ilmiy Markazi» 

- 18.03.2019 г. до 18.03.2024 г. 15 лет 
периодичность 
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ника тип III проверки МХ 
5 лет 

458. СО состава раствора мико-
токсина зеараленона З-40 

O`z DSN 03.3136:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

459. СО состава раствора мико-
токсина Афлатоксина G1-
10 

O`z DSN 03.3137:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

460. СО состава раствора мико-
токсина Афлатоксина M1-1 

O`z DSN 03.3138:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

461. СО состава раствора мико-
токсина дезоксиниваленола 
D-40 

O`z DSN 03.3139:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

462. СО состава раствора мико-
токсина Афлатоксина B1-
20 

O`z DSN 03.3140:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

463. СО состава раствора мико-
токсина Афлатоксина G2-
10 

O`z DSN 03.3141:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

464. СО состава раствора мико-
токсина Афлатоксина B2-
10 

O`z DSN 03.3142:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

465. СО состава раствора мико-
токсина T-2 токсина-100 

O`z DSN 03.3143:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

466. СО состава раствора мико-
токсина T-2 токсина-50 

O`z DSN 03.3144:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

467. СО состава раствора мико-
токсина патулина П-20 

O`z DSN 03.3145:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

468. СО состава раствора мико-
токсина охратоксина А-25 

O`z DSN 03.3146:2020 ЧПКФ  
«Константа» 

- 29.06.2020 г. до 29.06.2025 г. 1 год   

469. СО состава золотосеребря-
ной кварцевой руды  
(РЗС ММ-1) 

O`z DSN 03.3168:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 28.01.2021 г. до 31.01.2026 г. 16 лет   

470. СО состава золотосеребря-
ной кварцевой руды  
(РЗС ММ-2) 

O`z DSN 03.3169:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 28.01.2021 г. до 31.01.2026 г. 16 лет   

471. СО состава золотосеребря-
ной кварцевой руды  
(РЗС ММ-3) 

O`z DSN 03.3170:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 28.01.2021 г. до 31.01.2026 г. 16 лет   
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472. СО состава золотосеребря-
ной кварцевой руды  
(РЗС ММ-4) 

O`z DSN 03.3171:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 28.01.2021 г. до 31.01.2026 г. 16 лет   

473. СО состава золотокварце-
вой руды РЗК - МК 

O`z DSN 03.3172:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 30.06.2021 г. до 30.06.2026 г. 10 лет   

474. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Кокпатас РЗС-МК-1 

O`z DSN 03.3248:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 30.12.2021 г. до 31.12.2026 г. 8 лет   

475. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Кокпатас РЗС-МК-2 

O`z DSN 03.3249:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 30.12.2021 г. до 31.12.2026 г. 8 лет   

476. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Кокпатас РЗС-МК-3 

O`z DSN 03.3250:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 30.12.2021 г. до 31.12.2026 г. 7 лет   

477. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Кокпатас РЗС-МК-4 

O`z DSN 03.3251:2021 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 30.12.2021 г. до 31.12.2026 г. 7 лет   

478. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Даугыз РЗС-МД-1 

O`z DSN 03.3279:2022 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 24.04.2022 г. до 30.04.2027 г. 7 лет   

479. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Даугыз РЗС-МД-2 

O`z DSN 03.3280:2022 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 24.04.2022 г. до 30.04.2027 г. 10 лет   

480. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Даугыз РЗС-МД-3 

O`z DSN 03.3281:2022 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 24.04.2022 г. до 30.04.2027 г. 10 лет   

481. СО состава золотосуль-
фидной руды месторожде-
ния Даугыз РЗС-МД-4 

O`z DSN 03.3282:2022 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 24.04.2022 г. до 30.04.2027 г. 20 лет   

482. СО состава золотосеребря-
ной руды месторождения 
Кокпатас РЗС МК-5 

O`z DSN 03.3326:2022 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 01.12.2022 г. до 01.12.2027 г. 7 лет   

483. СО состава золотосеребря-
ной руды месторождения 
Кара-мурза РЗС МК-6 

O`z DSN 03.3327:2022 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 01.12.2022 г. до 01.12.2027 г. 9 лет   

484. СО состава вольфрамсо-
держащей руды место-

O`z DSN 03.3337:2023 ГП «Централь-
ная лаборато-

- 05.10.2023 г. до 5.10.2028 г. 9 лет   
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рождения Яхтон ВЯ-1 рия» 
485. СО состава вольфрамсо-

держащей руды место-
рождения Ходжадек ВХ-
1 

O`z DSN 03.3338:2023 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 05.10.2023 г. до 5.10.2028 г. 8 лет   

486. СО состава вольфрамсо-
держащей руды место-
рождения Сарыкуль ВС-
1 

O`z DSN 03.3339:2023 ГП «Централь-
ная лаборато-
рия» 

- 05.10.2023 г. до 5.10.2028 г. 4 года   

 


